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Sottoposto il carbone alla calcinazione in vase chiuso sviluppa
abbondante quantitä di prodotti gasosi, che accesi ardono eon fiamma
biancalucente, la quäle e accompagnata dauna leggera colorazione in
giallo. II coak che rimane dopo terminata la calcinazione e ben agglu-
tinato e poroso. Tale coak e d’aspetto metallico lucente, di eolor nero-

plumbeo. La quantitä che per tal modo ne ottenni risultö = 79'52

per «/„.
II potere calorifico assoluto di un tale carbone, determinato

secondo il metodo di Bertbier, corrisponde a 6276-47 unitä calori-
fiche, cioe a dire 1 cbilogrammo di questo combustibile somministra
una quantitä di calorico tale da innalzare di 1° C. la temperatura di
6276-47 chilogrammi d’acqua.

La proporzione della cenere somministrata dell' esperienza e
= 14-210 per % e contiene:

Acido silicico . . .

Perossido di ferro

Allumina
Solfato di calce . .

Carbonato di magnesia
Alcali

4- 522
5- 541
0-987
2-148
0-691
0-321

14-210.

La quantitä totale dello zolfo che si trova presente nel carbone
e = 5-687 per %.

La porzione di zolfo combinato al ferro allo stato di bisolfuro
di ferro e = 4-432; quella dello zolfo combinata alla calce allo

stato d’acido solforico e = 1-255 per %•

Le zolfo contenuto allo stato d’acido solforico e giä presente
nella cenere = 14-210 per %, ma non giä lo zolfo combinato al ferro.

Onde avere i dati della cenere congiunta allo zolfo si deve

sottrarre dal perossido di ferro tutto l’ossigeno ed al ferro cosi ridotto
aggiungere lo zolfo necessario a convertirlo in bisolfuro il che riesce
= 16-979.

Cenere somministrata dall’ analisi 14-210

Ossigeno contenuto nel perossido di ferro .... 1-663

Cenere meno l’ossigeno del perossido di ferro . . 12-547

Zolfo combinato al ferro allo stato di bisolfuro di ferro 4-432

Totale della cenere collo zolfo 16-9 79
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