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Die Erstarrungskurven einiger Silikat-
schmelzen

Vor
Dr. Emil Dittler.
(Mit 2 Tafeln und 10 Textfguren.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 19. Juni 1008.)

Vorliegende Arbeit, in welcher die Mischungen von Agirin-
Nephelin, Labrador-Nephelin und Labrador-Diopsid untersucht
wurden, schliefit sich an C. Doelter’s Untersuchungen iiber
die Schmelzkurven der Augit-Labradoritmischungen.!

Seine Untersuchungen erstreekten sich auf natiitliche
Silikate. Prof. C. Doelter weist in jener Arbeit ausdriicklich
darauf hin, daf die idealen Mischungen, wie wir sie kiinstlich
herstellen und aus der Formel herausrechnen, in der Natur zu-
meist nicht rein existieren. Die reinsten natiirlichen Plagioklase
enthalten aufier Na, Ca noch Spuren von K, Mg und Fe, welche
Beimengungen den Schmelzpunkt beeinflussen miissen.

Um nun zu erfahren, inwieweit sich die bei natiirlichen
Silikaten gewonnenen Ergebnisse auch auf aus chemischen
Mischungen hergestelite theoretische Silikate iiberiragen lassen,
habe ich die vorliegende Arbeit unternommen.

: R. Freis hat sich mit solchen kiinstlich hergestellten
Silikaten beschiftigt und kam zu dem Resultate, daf solche
U'ntersuclmngen nur dann wirklichen Wert besitzen, wenn zum
Vergleich atch natiirliche Mineralien von moglichst der gleichen
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