Abscheidung von Kieselsiiuren aus Silikaten. 13
Uberwiegen des Wassers in der Sdurelosung, also die starkere
lonisierung der Séure,! zweitens die feine Verteilung des Oli-
vins, also die Vergréflerung der anzugreifenden Oberflache,
endlich das allmahliche Zufiigen des im Wasser schwebenden
Silikates. wodurch die Masse des wirkenden Agens und des

Dispersionsmittels gegentiber der Menge des Silikates immer

eine sehr grofie bleibt.

Wenn es gestattet wire, die Mitwirkung des Wassers bei
der Zersetzung des Olivins durch konzentrierte Salzsdure
aufier acht zu lassen, so wire die Umsetzung von dreierlei Art:

SiFe,0,+4 HCl = SiH,0,+2 FeCl,
SiMg,0,+4 HCl = SiH,0,-+2 MgCl,
SiMg,0,+4 HCl = SiH,0,+2 MgCl,+H,0

Tatsiichlich gehen nicht nur die Produkte FeCl, und
MgCl, in Losung, sondern die gebildete Orthokieselséiure
bildet in dem Uberschufi der Sdurelésung ein Sol, wihrend
die Metakieselsiiure mit einer griBeren Menge Wassers sich
zu einem Gel zusammenfiigt.

Um die Voluméanderung bei der Zersetzung beildufig zu
verfolgen, wurden einzelne regelmifiig geformte Splitter des
Pulvers vor und nach der Zersetzung unter dem Mikroskop
beobachtet. Es zeigte sich, dafl ein solches Kérnchen, das
nach dem Abwaschen des Ldslichen aus Metakieselsiure
bestand, so gequollen erschien, daff deren Volum jetzt un-
gefilir das Sechsfache des urspriinglichen betrug. Aus den
vorher angefiihrten Daten und der Dichte der Metakieselsdure
von 1'8 ergibt sich, daff die Metakieselsaure hier ungefdahr
das Fiinffache ihres Volums an Wasser zu sich genommen
hat. Die Orthokieselsdure -hingegen bildet, nach den Beob-
achtungen van Bemmelen's zu schlieien,* wenn Wasser als
Dispersionsmittel vorausgesetzt wird, auch mit dem 40fachen
Volum Wasser noch ein zusammenhdngendes Gel. Wenn

I Nach der giitigen Mitteilung R, Wegseheider's ist der Dissoziations=
grad der Hprozentigen Salzsdureldsung U° 748, jener der 38 prozentigen hoch-
stens 0- 14,

2 Die Absorption, her. von Wo. Ostwald, Dresden 1910, p. 337.




