Die Krystallformen einiger phenylschwefelsaurer Salze. 9

Ich muss aber bemerken, dass mir bei der Bestimmung dieser
Formen einige Zweifel iibrig gebliehen sind, deren Beseitigung
dureh Messung an neuen Krystallen mir hichst wiinsehenswerth
erscheint,

Dem Gesagten zu Folge ist das phenylsehwefelsaure Kupfer-
oxyd rhombisch:

a:b:e=1:08576 : 0-2599

Die beobachteten Flichen sind: « = {100}, p = {110},
c = {001}, r = {101}, ¢ = {031}, 0 = {231} und die Winkel
der Normalen:

gcreelme! Femessen
T e N e — e ——
AA0)I100)" " — 49°23'
(110) (110) 81°14' 81 16
(101) (100) — 75 26
(101) (To1) 29 8 28 56
(031) (101) 44 9 44 17

4. Phenylschwefligsnures Kupferoxyd.

Ci:H; . Cu . 5,0, 4 6 aqu.

Fig. 3. Die weisslich-blauen, durchsieh-

',,‘,_ tig-durchscheinenden Krystalle haben

= | die Gestalt rechtwinkelig vierseitiger

i » I Platten {100}, deren seitliche Riinder
1;/ 5 p, durch die Flichen verschiedener den
s - beiden Hauptzonen [(100) (001)] und

= r, [(100) (010)] angehirigen Domen-
3 T ‘s flichen zugeschirft sind. Diese sind
Y \ £ A meist sehr schmal, oder gestreift oder
e e treppenformig gestaltet und finden sich

nicht immer in der gesetzlichen sym-
metrischen Entwickelung, so dass nur nach der Vergleichung einer
grisseren Reihe von Messungen das Krystallsystem sieh als rhombisch
herausstellte. « : bh: ¢ = 1 : 08375 : 0-8721; die beobachteten
Flichen sind: p, = {110}, p, = {120}, », = {101}, r, — {205},
p = {201}, und die Winkel der Normalen:




