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wohl iiberdies noch Silberglanz. Wenn man niimlich nach der ange-
gehenen Methode unter der Voraussetzung rechnet, daly der Eisen-
gehalt 0 wird, so erhiilt man fiir das Ulwige die Zusammensetzung
15 Schwefel. auf 85 Silber, was dem Silberglanz enfspricht.

Aus den angefiihrten Beobachtungen ist also zu schlieffen, dafs
die Pseudomorphose im Ganzen aus Argentit, Pyrrhotin, Markasit,
Pyrargyrit bestehe, welche darin zonenweise vertheilt sind.

Die stattgefundene Verinderung michte ich so deuten, dafb ein
Mineral, welches die Bestandtheile des Pyrargyrites enthielt, veriin-
dert und dessen Substanz dureh Eisensulfid verdringt wurde, with-
rend sich Pyrargyrit bildete, der zum Theil von dem Leberkies um-
schlossen, theils in Krystallen auf den veviinderten Drusen abgesetzt
ward. Erst bei einer spiteren Verinderung, welche auch die Pyr-
argyritkrystalle (die, wie gesagt, zum Theile hohl sind) betraf, wurde
die Rinde der Pseudomorphosen mit Schwefelsilber impriignirt.

Die vorliegende Arbeit hat meist negative Resultate ergeben. Es
hat sich gezeigt, dafy der Silberkies kein selbststindig neues Mineral,
sondern eine Psendomorphose nach einem nicht niiher bekannten
Mineral sei, dafd die Psendomorphose aus Markasit, Pyrargyrit und
hiehst walrscheinlich aus Argentit und Pyrrhotin zusammengesetzt
sei; ferner dald die von Zippe angegebenen Pseudomorphosen von
Leberkies nach Pyrargyrit und Stephanit hochst walhrscheinlich keine
solehen, sondern eben Silberkies gewesen, endlich dals die friiheren
Angaben des Vorkommens von Pyrrhotin im Joachimsthal nicht
richtig seien.




