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Berliner Porzellangefdl mit Porzellankiihler dargestellt worden
war. Man kann wohl auch mit gewdhnlichem destillierten
Wasser, selbst mit Leitungswasser, dem aber vorher eine
geringe Menge eines »Schutzkolloides« zugesetzt werden muf,
die Goldlosung bereiten, doch sind die daraus entstandenen
Firbungen von verschiedener Empfindlichkeit gegeniiber Elek-
trolytzusatz und sie diirften daher fiir manche Zwecke (z. B.
zur Ermittlung der Zsigmondy’'schen Goldzahl)! ungeeignet
sein.

Die Konzentration der Goldlosungen schwankte
zwischen 0°002 und 0-05°/;, Goldgehalt.

Das Kohlenoxyd, aus Oxalsdure und Schwefelsdure
dargestellt, wurde einmal fiir sich, ein anderes Mal samt der
mitentstehenden Kohlensdure in einem Gasometer aufgefangen
und daraus, nur eine Waschflasche mit Wasser durchlaufend,
mittels einer Kapillare in die Goldlosung eingeleitet. Dabei
zeigte sich, daBl der Kohlenséure keine Rolle bei der Bildung
der kolloidalen Goldlosung zukommt? welche sich auch nach
dem Verjagen aller gasformigen Bestandteile nicht &ndert. Das
Einleiten des Kohlenoxydes kann sowohl in der Kélte, als auch
in der Warme erfolgen. Anfangs bleibt die Losung farblos, doch
tritt schon nach 2 bis 38 Minuten schwache Rot- mitunter
Violettfarbung ein, bis sich nach langerem Einleiten Purpur-
farbung bildet.

Die Reaktion ist als beendet zu betrachten, wenn zwei
aufeinanderfolgende elekirische Leitfdhigkeitsbestimmungen
dasselbe Resultat ergeben. Dafl die Reaktion eine vollstdndige
ist, kann man daraus ersehen, dafi das eingeengte Filtrat einer
duich Salzsdure gefillten kolloidalen Goldlésung selbst mit
den empfindlichsten Reagentien® kein Gold mehr anzeigt und
verdampft, keinen Riickstand hinterlafit.

Man kann auf die eben beschricbene Art beliebig grofie Mengen kol-
loidaler Losung auf einmal darstellen, wenn das Einleiten des Kohlenoxydes

1 Zeitschr. fiir anal. Chemie 1901, XX, p. 697.

2 Es ist dennoch vorteilhaft, obiges Gasgemisch beizubehalten, weil das
verdunnte Kohlenoxyd im allgemeinen schonere Lésungen erzeugt.

8 Monatshefte fiir Chemie, XXV, p. 545, 913.




