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das vermutete, fiir alle Metalle konstante Verhdiltnis, so wiirde
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ein anndherndes Mafi fiir den technologischen Zustand des
Probestiickes geben.

Eine eingehende Untersuchung des Zusammenhanges
von E und s bei verschiedenen Graden der technologischen Vor-
bereitung wiirde eine strengere mathematische Formulierung
des Materialzustandes ermoglichen.

Zum Schlusse sei noch erwihnt, dal sich aus den Glei-
chungen (2), (8) und (13) als allgemeinste Beziehung eine
solche zwischen dem durch technologische Bearbeitung erreich-
baren Maximum der in einem Korper akkumulierbaren elasti-
schen Formédnderungsarbeit

A max
und der gesamten Schmelzwarme Q in der Form
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ergeben wirde.

Es mufi der eingehenden experimentellen Untersuchung
vorbehalten bleiben, fiir die auf Grund des gegebenen Zahlen-
materials vermuteten Beziehungen die Giiltigkeitsgrenzen fest-
zusetzen, so daf mit der Anregung dazu die Aufgabe der

vorliegenden Ausfiihrungen erschopft ist.




