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kleinere Reichweite als die des Th 4; dessenungeachtet aber ist
der Unterschied der von mir und Wertenstein gefundenen
Werte erstaunlich grof.

Wire weiter der Riickstofi allein die Ursache des Ein-
dringens der aktiven Partikeln, so konnte man auf Grund
unserer heutigen Kenntnisse schwer erkldren, warum die Ein-
dringungstiefe im Stanniol unzweifelhaflt grofier ausfdllt als
im Aluminum. Dieser letzte Umstand spricht vielleicht dafiir,
dafi fiir die Tiefe des Eindringens der aktiven Partikeln nicht
nur die physikalischen, sondern auch die chemischen Eigen-

schaften des gegebenen Metalls mafigebend sind. Die Sache’

kdnnte man so verstehen, dafi radioaktive Produkte mit dem
Metall gewisse Legierungen bilden, welche das Eindringen
der Partikeln ins Innere des Metalls erleichtern. Sollte wirklich
die Bildung der Legierung wenigstens teilweise zum Hinein-
dringen der aktiven Molekeln beitragen, so konnte man auf
Grund obiger Versuche schlieBen, dafi zum Entstehen einer
solchen Legierung entweder das Einhdmmern der aktiven
Moleken durch Riickstofi oder eine wenigstens voriibergehende
Anwesenheit von A-Produkten durchaus notwendig ist.

Ob also das beobachtete Eindringen der aktiven Produlkte
durch Riickstof allein oder durch Legierungsbildung oder durch
diese beiden Griinde zusammen wverursacht wird, werden erst
weitere Versuche entscheiden lassen. Zurzeit kdnnen wir
nur sagen, dafl die Partikeln deés aktiven Niederschlages bei
der Aktivierung in der Emanation in die Metallplatten hinein-
dringen, und daf man durch Absorptionsmessungen der
o-Strahlung des auf diinner Folie gesammelten aktiven Nieder-
schlages die mittlere Eindringungstiefe bestimmen kann.

Die Arbeit wird mit anderen als den bisher untersuchten
Metallen und ebenso mit Radium: und Actinium fortgesetzt.

Diese Arbeit wurde im physikalischen Institut der Tech-
nischen Hochschule Lemberg angefangen und im Institut fiir
Radiumforschung in Wien weitergefiihrt und beendet.




