14 E.v. Hardt-Stremayr,

ist die geringe Ausbeute bei dieser wohl darauf zuriickzufiihren,
dafl sie vermoge ihrer Harte der Acetylierung groflen Wider-
stand entgegensetzt und nicht vollstdndig angegriffen wird.

Es ergibt sich daraus, daf alle Oxycellulosen in ihrem
Molekiil noch Cellobiosegruppen enthalten, aber wahrschein-
lich in geringerer Anzahl als reine Cellulose.

Experimenteller Teil.

I. Oxycellulose, erhalten durch Einwirkung von KCl O, und
HCI auf Cellulose.

Solche Oxycellulosen sind namentlich von Vignon! und
von Tollens® untersucht worden. Zur Darstellung folgte ich
den Angaben von Tollens. Aus 50 ¢ Baumwolle erhielt ich
42 g einer weifien, nach dem Trocknen sehr harten Masse,
welche beim Kochen mit verdiinnter NaOH eine goldgelbe
Farbung annimmt, aber nur unbedeutend darin 16slich ist.

Die Acetylierung geschah nach der Methode von Ma-
quenne: 3 g Substanz wurden mit einem Gemisch von 12 cms?
Essigsaureanhydrid und 2cm® konzentrierter Schwefelsiure,
welches, ehe noch Reaktion eingetreten war, rasch auf 15°
abgekiihlt worden war, libergossen. Bald léste sich die Oxy-
cellulose unter Erwdrmung fast vollstindig zu einer braunen
Flissigkeit auf, welche noch kurz auf 100 bis 110° erhitzt
und dann in Wasser gegossen wurde, wobei sich braunliche
Flocken ausschieden; sie schmolzen nach Umkristallisieren aus
Alkohol bei 206 bis 208°,

Es wurden nun grofiere Mengen auf dieselbe Weise be-
handelt. 40 g Oxycellulose lieferten ein Acetylprodukt, welches
nach mehrmaligem UmKkristallisieren aus Alkohol nicht ganz
4 g wog und zwischen 227 und 228° schmolz.
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