Acetylierung einiger Oxycellulosen. 17
5'/, g aus 24 g Hydraleellulose, demnach fast dieselbe Menge
wie bei reiner Cellulose.
0°2263 g Substanz gaben 0-4111 g CO, und 0-1153 g H,0.

In 100 Teilen:
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IV. Acidcellulose.l

Bumcke und Wolffenstein spalteten die Hydral-
cellulose durch Kali in Cellulose und sogenannte Acidcellulose;
letztere erhielten sie auch durch Kochen von Cellulose mit
Natronlauge und auch beim Ansduern einer Celluloseldsung in
Schweitzer's Reagens wird nicht unverdnderte Cellulose
sondern Acidcellulose gefallt,

Zur Darstellung wihlte ich letzteren Weg. 50 g Filtrier-
papiermasse wurden in Schweitzer's Reagens gelost und die
verdiinnte, klare Losung mit verdiinnter Schwefelsdure ver-
setzt, bis die Fllissigkeit fast farblos erschien. Dabei schied sich
ein volumindser, flockiger Niederschlag aus, welcher zuerst
auf grofie Faltenfilter gebracht und dann in kleinen Partien ab-
gesaugt und mit Wasser gewaschen wurde, bis im Filtrat kein
Kupfer mehr nachzuweisen war.

Das Priiparat war jetzt rein weifi, gallertartig und in ver-
diinnter Natronlauge vollstandig 16slich. Dureh Ansduern
konnte es wieder ausgefillt werden. Es wurde dann noch mehr-
mals mit Alkohiol und schlieilich mit Ather gewaschen, wobei
es noch immer weich und rein weiff blieb; beim Trocknen im
Vakuum dtiber Schwefelsdure brdunte es sich aber, wurde
auflerst hart und hatte schlieBlich hornartiges Aussehen; auch
war es in Natronlauge nicht mehr I6slich. [Nach Bumcke und
Wolffenstein ist die Acideellulose eine Sdure, welche beim
Trocknen in ihr Lacton tbergeht] Die Ausbeute betrug 90%.

1 Bumecke und Wolffenstein, Ber, 1899, p. 2496.
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