(H Huidinger. Der fie Dinmant oder noeh Werthyolleres

Aussicht stellte, die Sitzang zur Beurtheilung der Natur und des
Werthes des hezeichneten Steines bestimmt wurde, waren auch
Seine Exeellenz der kaiserlich - brasilianische Minister - Resident,
Herr Chevalier Antonio José de Lisbhoa, so wie die Herren
Legations-Seeretive C. M. de Paiva Lopes Gama und Atfaché
J.P. Werneck-Ribeiro d'Aguilar geladen worden. Sie wurde
im Locale des Herrn k. k. Hofrathes v. Clannern im Gebiude
der unter der Leitung Seiner Excellenz des Herrn k. k. FML. Freih.
v. Kemp en stehenden k. k. Obersten Polizeibehorde abgehalten, in
Gegenwart auch des Herrn Dupoisat selbst.

Der Stein, amtlich versiegelt, wie er war, wurde ., nachdem
die von Herrn Dupoisat besichtigten Siegel auch von ihm als
unverletzt anerkannt worden waren, aus seiner Hiille herausgenom-
men, von den gegenwiirtigen Herren besichtigt und iiber eine und
die andere Eigenschaft, so namentlich die hei dem Diamant so unver-
gleichliche Hirte, ein vorliufiger Versuch angestellt, und die Ergeb-
nisse desselben besprochen, wobei die Flichen des Steines schon so
manehes unzweideutige Zeichen geringerer Hirte, als die, welche
angegeben war, aufzuweisen erhielten. Allerdings ist die ungemeine
Hirte ein wahrhaft specifisches Kennzeichen fiir den Diamant, aber
es schien mir, dass es wiinschenswerth wire, die Ordnung der
Untersuchung der einzelnen Eigenschaften etwas abzuindern. Nur
zwei Species, die hier zu beriicksichtigen waren, der Diamant und
moglicherweise weisser Spinell besitzen zu gleicher Zeit einfache
Strahlenbrechung und ein specifisches Gewicht zwischen 3:5 und
3:6. Die Bestimmung des letztern erfordert einen etwas umstind-
lichern Versuch, das erste kann der erfahrne Physiker und Mineraloge
beim blossen Hindurchsehen dureh zwei in angemessener Lage vor-
handene Flichen erkennen. Als der ibrigens schwach ins Blaue
siehende Stein in meine Hand kam, war es daher meine erste
Sorge dieser so oft von mir an den verschiedensten Krystallen
und mit kiinstlieh geschliffenen Flachen versehenen Korpern an-
gestellten Beobachtung, auch den vorliegenden grossen in Brillant-
form geschnittenen Stein zu unterwerfen. Ich hetrachtete dureh die
hreite achtseitige Fliche des Brillants, die ,Tafel* von den Edel-
steinschleifern genannt und durch eine der grossern gegen das ent-
gegengeselzte Ende zu geneigten Flichen ,Pavillon oder Eck von
Unten,® welche also zusammen einen Winkel von etwa 45¢ bis 50°




