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Nachdem der Stein durch die unzweideutigsten Merkmale als
Topas bestimmt ist, kann eine Reihe von Angaben, wie 2 die vor-
stehenden, zwischen welchen keine Verbindung besteht, 80 wie si¢
ginzlich tiberflissig zur Bestimmung ist, auch nur einfach als Er-
zihlung betrachtet werden, welche den in Rede stehenden Stein
gar nichts angeht. Manches kann statfgefunden haben, wie es
erzithlt wird, aber es bezog sieh in keinem Falle auf ein Bruchstiick
von demjenigen Stein, der uns in der Commission am 29. Juli 1858
vorlag und welcher Topas ist. Mancherlei Verwechselungen erkliren
wohl den Mangel an Zusammenhang. Was machen sich die Herven
des Atheniiums fir einen Begriff von einem Krystall, der zum Theil
aus Kohlenstoff besteht und dann einen Riickstand lisst! Und soll
nun chemisch bewiesen werden was physicalisch nicht gelang?

Endlich haben wir sicher gestellt, dass dieser Stein durch
.Reibung auf der ganzen Oberfliche Glas-Elektricitit erhilt* 1.

Die elektrischen Eigenschaften sind accessoriseh, nachdem die
Bestimmung der Species festgestellt ist. Der Topas des Herrn
Dupoisaf selbst wiirde indessen allerdings als solcher, Gegenstand
interessanter Beobachtungen werden kinnen, da sich hier beides,
Reibungs -Elektricitat und polarische Pyro-Elektricitit, yereinigt
finden.

Nun aber der Schluss des Gutachtens!

Nach diesen verschiedenen Versuchen sind wir in folgenden
.Sehliissen iibereingekommen, welche wir die Ehre haben, Thnen
Lvorzulegen ¢

. 1. Der Stein, welchen Herr Dupoisat dem Athénée des
. Arts, sciences et belles lettres de Paris vorgelegt hat, erscheint

[réquemment appree ié les connaissances profondes et varides et Uhabileté pratique.
M. Boillot a soumis & Paction du gaz oxygéne, dans o tube de porcelaing
porté aw rouge blanc, un fragment de ta plerre de M, Dupoisat. Les gaz ont
été regus dans Ueau de chaux cf il 8'est produit un pr geipite blane de carhbo-
nate de chaux; avee un résidu. — Les membres de votre Commission ont traite
le précipité de earbonate de chauyxy puar Uacide nitrique et ils ont obtenu un dega-
qement effervescent de gar carbonigue el une solution dazotute de choun. — L
pierre dont nows avens & wvous rendre compte contient done du earbone. — Le
fragment sur lequel a opéré M. Boillot a Até détaehe de la pierre un pew wvant
que sa faille ne [t terminée.

L) Enfin nous avens constaté que cetly pierre aequérait pur le frotiement dans lotile

—

son étendue 'électrioitd vitrée.




